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ゼロワンプロダクツ株式会社

大阪府大阪市天王寺区上汐3-6-14 末広ビル3F

THE FOLLOWING SAMPLE(S) WAS/WERE SUBMITTED AND IDENTIFIED BY/ON BEHALF OF THE CLIENT AS:
以下のサンプルは顧客により提供され、顧客に代わって確認を行いました：

サンプル名 : Tennage (EH5025) / ゼロワンプロダクツ社製造

御社オーダーNo. : IMW2013/9

サンプル受領日 : 2013/09/11

分析期間 : 2013/09/11 - 2013/09/25

TEST REQUESTED : SELECTED TEST(S) AS REQUESTED BY CLIENT.
分析項目 分析項目は顧客の要求によります。

TEST METHOD(S) : WITH REFERENCE TO LATEST EDITION OF IEC62321 FOR RoHS 6 SUBSTANCES.
分析方法 OTHER CHEMICALS WERE TESTED BY EACH APPROPRIATE METHOD.

RoHS6物質の分析は最新版のIEC62321を参照しました。
それ以外の化学物質についてはそれぞれに最適な方法で分析を行いました。

TEST RESULT(S) : PLEASE REFER TO THE NEXT PAGE(S).
分析結果 以下のページをご参照願います。

SGSジャパン株式会社　
ケミカルラボラトリー

報告書№JP/2013/090362R1-1 日付：2013年9月26日

品質管理者　/　大内　幸弘

大内　幸弘
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分析結果

補足: mg/kg = ppm, MDL(Method Detection Limit) = 方法下限値

注釈: 物理的に分離が困難な複合部材を測定しました。
サンプリングの偏差が結果の再現性に影響を与える場合があります。
この報告書はJP/2013/090362の改訂版となります。(改訂日:2013/09/27)

MDL

報告書№JP/2013/090362R1-1 日付：2013年9月26日

項目 機器/場所前処理単位 結果

鉛(Pb) ㎎/㎏ 検出せず IEC62321-5: 2013

カドミウム(Cd) ㎎/㎏ 検出せず IEC62321-5: 2013 ICP-OES 2

ICP-OES 2

ICP-OES 2

UV/VIS 2

水銀(Hg) ㎎/㎏

六価クロム(Cr(VI)) ㎎/㎏ 検出せず IEC62321: 2008 付属文書C

検出せず IEC62321-4: 2013

 モノブロモビフェニル ㎎/㎏ 検出せず 5
ポリブロモビフェニル(PBBs)

5 トリブロモビフェニル ㎎/㎏ 検出せず
5 ジブロモビフェニル ㎎/㎏ 検出せず

5 ペンタブロモビフェニル ㎎/㎏ 検出せず
5 テトラブロモビフェニル ㎎/㎏ 検出せず

5 ヘプタブロモビフェニル ㎎/㎏ 検出せず
5 ヘキサブロモビフェニル ㎎/㎏ 検出せず

5 ノナブロモビフェニル ㎎/㎏ 検出せず
5 オクタブロモビフェニル ㎎/㎏ 検出せず

ポリブロモジフェニル　エーテル(PBDEs）
5

IEC62321: 2008 付属文書A GC/MS

 デカブロモビフェニル ㎎/㎏ 検出せず

5 ジブロモジフェニル　エーテル ㎎/㎏ 検出せず
 モノブロモジフェニル　エーテル ㎎/㎏ 検出せず 5

5 テトラブロモジフェニル　エーテル ㎎/㎏ 検出せず
5 トリブロモジフェニル　エーテル ㎎/㎏ 検出せず

5 ヘキサブロモジフェニル　エーテル ㎎/㎏ 検出せず
5 ペンタブロモジフェニル　エーテル ㎎/㎏ 検出せず

5 オクタブロモジフェニル　エーテル ㎎/㎏ 検出せず
5 ヘプタブロモジフェニル　エーテル ㎎/㎏ 検出せず

5

IEC62321: 2008 付属文書A GC/MS

 デカブロモジフェニル　エーテル ㎎/㎏ 検出せず
5 ノナブロモジフェニル　エーテル ㎎/㎏ 検出せず



検査報告書 3 頁 全 4 頁

ゼロワンプロダクツ株式会社

大阪府大阪市天王寺区上汐3-6-14 末広ビル3F

分析フローチャート MEASUREMENT FLOW CHART

1)酸分解前処理において試料を完全分解しています。
　The sample was dissolved/ decomposed totally by acid pre-conditioning method according to below flow chart.
2)Cd, Pb, Hg, Cr, Cr(VI)
 分析担当者 Name of the person in charge of measurement: 野田　晴美　Harumi Noda 
3)PBB/PBDE
 分析担当者 Name of the person in charge of measurement: 大谷　真由美　Mayumi Otani 
4)分析責任者 Name of the person responsible for measurement: 大谷　真由美 Mayumi Otani 
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カッティング・下準備 Cutting・Preparation

秤量 Sample measurement

密閉系/ 開放系による酸分解

(HNO3, HCl, HF等)

Decomposition under closed/ 

open system (HNO3, HCl, HF, 

etc.)

密閉系による酸/ 加熱分解

(HNO3, HCl, HF等)

Decomposition under closed 

system (HNO3, HCl, HF, etc.)

ろ過 Filtration

溶液 Solution 残渣 Residue

ICP-OES, ICP-MS, AAS

アルカリ溶融 Alkali fusion

Cd, Pb, Cr Hg

アルカリ/ 沸騰水による
抽出
Extraction by alkaline 
solution/ boiling water

冷却・ろ過

Cooling・Filtration

ジフェニルカルバジド
添加・pH調整

Add diphenylcarbazide・
pH adjustment

UV/Vis

Cr(VI)

秤量

ソックスレー/ 有機
溶媒抽出
Soxhlet/ solvent 
extraction

GC/MS

PBB/PBDE

濃縮・希釈
Concentration・Dilution

秤量
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サンプル画像
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*** 以上 ***
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